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Lämpimän tilan katossa ja seinässä on lämmön- 

eristys. Lämmin seinärakenne voi koostua seuraa-

vanlaisista materiaaleista sisäpuolelta lukien:

profiililevy, höyrysulku, kevytorret, tuulensuojalevy

+ tuuletusväli, profiililevy. 

Kevytorret ja lämmöneriste voivat olla seinässä 

uumarei’itettyjä, jolloin kylmäsilta on katkaistu  

tehokkaasti.

Materiaali
Kevytorret valmistetaan rullamuovaamalla, keloissa 

toimitettavasta kuumasinkitystä teräslevystä.

Valmistuksessa käytetty materiaali on teräslaatu 

S350GD+Z.

Materiaalitoleranssit ovat normin EN 10143  

mukaiset. Teräsmateriaalin muotolujuus ReH on  

350 N/mm2 ja murtovenymä A80 on 16%.  

Kevytorsien korroosionsuojauksena toimii kuuma-

sinkitys 275-N EN 10147, jossa on 275 g/m2 sinkkiä.

Poikkileikkaukset
Kevytorsien materiaalipaksuudet vaihtelevat välillä 

0,75-2,00 mm. Profiilien kokonaiskorkeudet valmis-

tetaan kohteen mukaan 100-400 mm. Kevytorsien 

pituudet ovat valittavissa tuotespeksin mukaan, 

kuljetus ja orsien asennus huomioiden maksimi- 

pituuden valille 14-17 m.

Yleistä
Kevyet ja taloudelliset teräsrakenteet ovat kylmä-

muovattuja ja ohuita teräsosia. Kevytorsien valinnan 

suorittaa rakennesuunnittelija, mm. rakenteeseen 

kohdistuvien kuormien perusteella.

Orsituotteiden käytön etuja ovat mm:
• 	 Laaja valikoima joustavan valmistus- 

menetelmän ansiosta.

• 	Hyvä korroosiokestavyys sinkityn  

materiaalin ansiosta.

• 	 Korkea kestävyys/painosuhde.

• 	 Tuotteella on mahdollista saavuttaa  
suuria kustannussäästöjä, kun tuotteen  

kaikki ominaisuudet, esim. orsien jäykistys- 

ominaisuudet hyödynnetään.

• 	 Hyvä kuljetettavuus. Orret pakataan sisäkkäin  

ja näin säästyy kuljetustilaa. Lisäksi sinkitty 

materiaali ei ole arka kolhuille.

• 	 Pitkät jännevälit, kun kantavien profiililevyjen  

tai puupalkkien kantavuus ei enää riitä

• 	 Helppo hallita esim. kattopinnassa useita  

lävistyksia tai paikallisten laitteiden muodostamia 

kattokuormia.

Kevytorsia käytetään sekä kylmiin että  
lämpimiin tiloihin katoissa ja seinissä:
Kylmän tilan katossa ja seinässä ei ole lämmöneris-

tettä. Rakenne on yleinen maatalouden konesuojissa 

yms. tiloissa, joissa ei tarvita ympärivuotista lämmi-

tystä. Tällöin vesikatteen ja seinäprofiililevyn alle tulee 

erillinen orsitus.

Lundell-Profile kevytorret
Kevytorret mahdollistavat kustannustehokkuuden ja vähähiiliset arvot 

kohteeseen. Orret kiinnitetaan pulttiliitoksilla tai itseporautuvilla ruuveilla. 

Kevytorsien asennuksen edullisuus perustuu tyon nopeuteen ja 

esivalmistettuihin rakenneosiin, joita ei tarvitse maalata ja rei’ittää.

C-ORRET U-ORRETZ-ORRET



kevytorret z kevytorret c

Z KEVYTORRET

50

45

A

13

13

   A	 aine/	 pituus/	 kpl/	 kg/ 
	 mm	 mm	 nippu	 m

100   	0.75-2.0	 1000-17000	 1 
120   	0.75-2.0	 1000-17000    	1
150   	0.75-2.0	 1000-17000  	 1
200   	0.75-2.0	 1000-17000  	 1
250  	 0.75-2.0	 1000-17000   	 1

   A	 aine/	 pituus/	 kpl/	 kg/ 
	 mm	 mm	 nippu	 m

100 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
120 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
150 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
200 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
250 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1

50

50

A

13

13

C KEVYTORRET

A

11 11

50

   A	 aine/	 pituus/	 kpl/	 kg/ 
	 mm	 mm	 nippu	 m

100 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
110	  0.75-2.0 	1000-17000 	 1
120 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
130 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
140 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
150 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
200 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
210 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
220 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
250 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
270 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
300 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
310	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
320 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
350 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
400 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1

Z-kevytorret ovat paras vaihtoehto kantaviin hallirakenteisiin. Käyttötarkoitus katot  

ja seinät sekundäärikannattajina tai kuten hallirakenteissa primäärikannattajina.  

Kevytorret liitetään ruuvi- ja pulttiliitoksilla.

Kevytorret Z
Materiaali: S350GD+Z
Aine: 0.75-2.00 mm

Rakennemallit
Jatkuva
Z dimenssiot 13/50/100/50/13

Limitys 600 mm (kuten kuvassa)
Z dimenssiot 13/45/100/50/13

Jatkettava
Z tukikappale laipan väliin 40/A/40

Ulokkeellinen malli
Z molemmat laippakoot

C-profiili soveltuu rakenteisiin, joissa orsi on tuettu molemmista laipoista, kuten 

seinä- ja välipohjarakenteissa. Yleisiä halli- ja teollisuusrakenteiden rungoissa.

Kevytorret C
Materiaali: S350GD+Z
Aine: 0.75-2.0 mm

Rakennemallit
Jatkuva
C dimenssiot 11/50/100/50/11

Jatkettava tukikappaleella 600 mm
U tukikappale laipojen valiin 40 /A /40
tai 
Uuman päälle 40 / A / 40

50

45

A
30

0

30
0
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100

60

90º

2

RY KIINNIKE    A	 aine/	 kpl/	 kg/ 
	 mm	 nippu	 kpl

125-150	 1.5	 1	 0.15
175-200	 1.5	 1	 0.21
225-250	 1.5	 1	 0.27
275-300	 1.5	 1	 0.33

   A	 aine/	 pituus/	 kpl/	 kg/ 
	 mm	 mm	 nippu	 kpl

200	 2.0	 200	 1	 0.64
	

SEINÄKIINNIKE 60/100

1,5

50

50

90º

Käytetään asennuksessa esim. 225 mm kiinnikettä 
RY-250 molemmin puolin ja RY 225 selkäpuolella 
sekä SKY 225-250 molemmin puolin profiilia.

Julkisivurakenteen säädettävä seinärakenne.

Kulmakiinnikkeet ja muut kiinnitystarvikkeet kohteen vaatimusten mukaisesti.

kevytorret u

   A	 aine/	 pituus/	 kpl/	 kg/ 
	 mm	 mm	 nippu	 m

100 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
110 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
120 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
130 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
140 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
150 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
200 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
210 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
220 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
250 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
270 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
300 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
310 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
320 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
350 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1
400 	 0.75-2.0 	1000-17000 	 1	

U-PROFIILIT
50 50A

U-kevytorsi sopii moneen käyttöön runkorakentamisessa. Kevytorret valmistetaan  

rullamuovaamalla kevytorsilinjalla. Orren mahdollinen rei’itys tapahtuu manuaalisesti  

rullamuovausprosessin jälkeen. Orret valmistetaan tilausten mukaan kohteen mitoilla.

Kevytorret U
Materiaali: S350GD+Z
Aine: 0.75-2.00 mm

kevytorret u ja ulkoseinäkiinnikkeet

25

A

25

kevytorsien poikkileikkausmitat

Malli 	 Korkeus	 Laippa 1	 Laippa 2	 Jäykisteet	 Ainevahvuus	 Pituus	
 
	

Z	 100	 50 	 45 	 13 	 1.0 	 1.2 	 1.5 	 2.0 	 600-17000
Z 	 120 	 50 	 50 	 13 	 1.0 	 1.2 	 1.5 	 2.0 	 600-17000
Z 	 150 	 50 	 50 	 13 	 1.0 	 1.2 	 1.5 	 2.0 	 600-17000
Z 	 200 	 50 	 50 	 13 	 1.0 	 1.2 	 1.5 	 2.0 	 600-17000
Z 	 250 	 50 	 50 	 13 	 1.0 	 1.2 	 1.5 	 2.0 	 600-17000
Z 	 200 	 50 	 50 	 13 			   1.5	  2.0 	 600-17000
Z 	 225 	 50 	 50 	 13 			   1.5 	 2.0	 600-17000
Z 	 250 	 50 	 50 	 13 			   1.5 	 2.0 	 600-17000

C 	 200 	 50 	 50 	 11 			   1.5 	 2.0 	 600-17000
C 	 225 	 50 	 50 	 11 			   1.5 	 2.0 	 600-17000
C 	 250 	 50 	 50 	 11 			   1.5 	 2.0 	 600-17000
C 	 100	 50	 50	 11	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 600-17000 
C 	 120	 50	 50	 11	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 600-17000	
C 	 150	 50	 50	 11	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 600-17000
C 	 200	 50	 50	 11	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 600-17000
C 	 250	 50	 50	 11	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 600-17000

L 	 100	 50		  13	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-17000	
L 	 120	 50		  13	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-17000	
L 	 150	 50		  13	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-17000	
L 	 200	 50		  13	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-17000
L 	 250	 50		  13	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-17000
L 	 300	 50		  13	 1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-17000

J 	 100	 50	 50		  1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-4000	
J 	 120	 50	 50		  1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-4000	
J 	 150	 50	 50		  1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-4000	
J 	 200	 50	 50		  1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-4000
J 	 250	 50	 50		  1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-4000
J 	 300	 50	 50		  1.0	 1.2	 1.5	 2.0	 1000-4000

Yksiaukkoinen järjestelmä
Järjestelmän käyttökohteet: seinärakenteet lyhyillä jänne- 
väleillä, välipohjarakenteet, ikkuna- ja ovipielet, väliseinä- 
rakenteet.

Järjestelmän etuja:  asennusosat lyhyempiä, selkeä statiikka

Järjestelmän haittoja: suuret taipumat pitkillä jänneväleillä,  
useampiaukkoista suurempi teräsmenekki.

Kaksiaukkoinen järjestelmä
Järjestelmän käyttökohteet: seinärakenteet 4-6 m  
jänneväleillä, kattorakenteet lyhyillä jänneväleillä.

Järjestelmän etuja:  vähän asennusosia, rakenteen  
statiikka selkeä, pienet taipumat.

Järjestelmän haittoja: epätasaiset tukireaktiot, pidempi 
asennusaika kuin yksiaukkoisella rakenteella.

KEVYTORRET
Valmistustapa:  rullamuovausteknologia  •  Materiaali: S350GD+Z  •  Valmistuspituus: taulukon mukaan L = 1000-17000   
•  Pituustoleranssi: +0/-5 mm

Rakennemalli
Jatkuva
U dimenssiot 50/100...400/50

Jatkettava
U tukikappale laipojen päälle  
L=600 40 /A /40
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z- ja c-profiilien poikkileikkausarvot

Taulukossa 1. on eritelty Z- ja C-profiilien mitat, joille on laskettu geometriset poikki-

leikkausarvot sekä poikkileikkauksen mitoitusarvot esistandardin Eurocode 3, Osan 

1.3 Kevytorsien sallitut mitta- ja muototoleranssit perustuvat EN 1090 mukaan.

C- ja Z-profiilien poikkileikkausarvojen  
ja poikkileikkauksen kestävyyden  
mitoitusarvot

Profiilien materiaali on S350GD+Z275, jonka  

mitoituslujuus on 350 N/mm2. Materiaalin  

osavarmuusluku γM1 = 1.1.  

Materiaalin laskentapaksuutena käytetään ytimen 

paksuutta ENV 1993-1-3 mukaan. EN 10147 mukai-

silla nauhoilla ja levyillä ytimen paksuus määritetään 

vähentämällä nimellispaksuudesta sinkkikerroksen 

paksuus, joka Z275 sinkkipinnoitteen tapauksessa 

on 0.04 mm. 

Poikkileikkaukset on mallinnettu suorakulmaisina, 

koska nurkan sisäsäde täyttää ehdon  

r ≤ 5t ja r ≤ 0.15 bp. 

Poikkileikkauksen koordinaatisto  

(SFS-ENV 1993-1-3 mukaan):

v-v 	 uuman suuntainen koordinaatti 

u-u	 vastaava koordinaatti uumaa vastaan  

	 kohtisuora koordinaatti

z-z	 1. pääjäyhyysakseli

y-y	 2. pääjäyhyysakseli.

50

13

13

z upp

p.p

vpp

ulk

l.k

50

y

v

vpp

u

50

13

p.p
u

l.k
ulk

upp

v

vpp

50

y

z- ja c-profiilien poikkileikkausarvot

βA	 Puristetun poikkileikkauksen tehollisen poikkileikkauksen pinta-alan suhde täyteen 

	 pinta alaan = Aeff/Ag (mm2).

NcRd	 Poikkileikkauksen puristuskestävyyden mitoitusarvo (kN).

Weffv1 	 Tehollisen tai täyden poikkileikkauksen taivutusvastus uuman suuntaisessa 

	 painopistekoordinaatistossa, kun leveämpi laippa on puristetttu (mm3).

McRdv1 	 Taivutusmonenttikestävyys uuman suuntaisessa painopistekoordinaatistossa 

	 u-akselin suhteeen, kun leveämpi laippa on puristettu (kNm).

Weffv2 	 Tehollisen tai täyden poikkileikkauksen taivutusvastus uuman suuntaisessa 

	 painopistekoordinaatistossa, kun kapeampi laippa on puristettu (mm3).

McRdv2 	 Taivutusmomenttikestävyys uuman suuntaisessa painopistekoordinaatistossa 

	 u-akselin suhteen, kun kapeampi laippa on puristettu (kNm).

Weffu1 	 Tehollinen taivutusvastus v-akselin suhteen, kun C-profiilin reunakäänteet tai 

	 Z-profiilin kapeampi laippa ovat puristettuna (mm3).

McRdu2 	 Taivutusmomenttikestävyys, kun C-profiilin reunakäänteet tai Z-profiilin  

	 kapeampi laippa ovat puristettuna (kNm).

Weffu2	 Tehollinen taivutusvastus, kun C-profiilin uuma tai Z-profiilin leveämpi laippa  

	 on puristettuna (mm3).

McRdu2 	 Taivutusmomenttikestävyys, kun C-profiilin uuma tai Z-profiilin leveämpi  

	 laippa ovat puristettuna (kNm).

Ag	 Poikkileukkauksen pinta-ala (mm2)

M	 Profiilin paino pituusyksikköä kohti (kg/m)

Igy 	 Jäyhyysmonentti vahvemman pääjäyhyysakselin suhteen (mm4).

Igz 	 Jäyhyysmonentti heikomman pääjäyhyysakselin suhteen (mm4).

It	 Vääntöjäyhyys (mm2).

Iw	 Käyristymisjäyhyys (mm6).

upp 	 Painopisteen etäisyys uumasta u-akselin suunnassa (mm).

vpp 	 Painopisteen etäisyys alalaipasta v-akselin suunnassa (mm).

ulk	 Leikkauskeskiön etäisyys  painopisteestä u-akselin suunnassa (mm).

vlk	 Leikkauskeskiön etäisyys  painopisteestä v-akselin suunnassa (mm).

∝	 Pääjäyhyyskoordinaatisto kulma uuman suuntaiseen koordinaatistoon nähden (astetta).

PROFIILEILLE MÄÄRITETÄÄN SEURAAVAT GEOMETRISET  
POIKKILEIKKAUSARVOT PÄÄJÄYHYYSAKSELISTOSSA:
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z- ja c-profiilien poikkileikkausarvot

POIKKILEIKKAUSARVOT Z-PROFIILI

Z-PROFIILI 
Z-H-50-13-T

Poikkileikkausarvot

Uuman
korkeus  

H
mm

Materiaali-
paksuus

T
mm

Ag

mm2

m

kg/m

Iyg
106

mm4

Wyg
104

mm3

Izg
105

mm4

Wzg
103

mm3

It

mm4

Iw
109

mm6

upp

mm

vpp

mm

ulk

mm

vlk

mm

∝

200 1.5
2.0

467
624

3.67
4.90

2.66
3.52

2.68
3.56

1.96
2.54

4.03
5.28

332
799

1.45
1.87

0.0
0.0

99.3
99.0

0.0
0.0

0.0
0.0

11.1
11.0

250 1.5
2.0

540
722

4.24
5.66

4.56
6.05

3.67
4.88

1.96
2.54

4.03
5.28

384
924

2.36
3.05

0.0
0.0

124.3
124.0

0.0
0.0

0.0
0.0

8.1
8.0

300 1.5
2.0

613
820

4.82
6.43

7.13
9.47

4.78
6.36

1.96
2.54

4.03
5.28

436
1050

3.52
4.55

0.0
0.0

149.3
149.0

0.0
0.0

0.0
0.0

6.2
6.1

350 1.5
2.0

686
918

5.39
7.20

10.47
13.92

6.01
8.00

1.96
2.54

4.03
5.28

488
1175

4.91
6.36

0.0
0.0

174.3
174.0

0.0
0.0

0.0
0.0

4.9
4.8

Z-PROFIILI 
Z-H-50-13-T

Puristus Poikkileikkausarvot
Taivutus v-v akselin suhteen

(Taivutus uuman tasossa)

Uuman
korkeus  

H
mm

Materiaali-
paksuus

T
mm

βg

Aeff/Ag

NcRd

kN

Weffv1
104

mm3

McRdv1

kNm

Weffv2
104

mm3

McRdv2

kNm

Weffu1
104

mm3

McRdu1

kNm

Weffu2
104

mm3

McRdu2

kNm

200 1.5
2.0

0.48
0.57

71.6
113.6

2.05
3.09

6.51
9.82

2.05
3.09

6.51
9.82

0.32
0.45

1.01
1.44

0.32
0.45

1.01
1.44

250 1.5
2.0

0.41
0.49

70.7
113.0

2.58
3.93

8.20
12.50

2.58
3.93

8.20
12.50

0.31
0.44

0.99
1.41

0.31
0.44

0.99
1.41

300 1.5
2.0

0.36
0.43

69.9
112.3

3.11
4.77

9.89
15.19

3.11
4.77

9.89
15.19

0.30
0.44

0.97
1.38

0.30
0.44

0.97
1.38

350 1.5
2.0

0.32
0.38

69.2
111.5

3.64
5.62

11.59
17.89

3.64
5.62

11.59
17.89

0.30
0.43

0.95
1.36

0.30
0.43

0.95
1.36

POIKKILEIKKAUKSEN KESTÄVYYDEN MITOITUSARVOT Z-PROFIILI

z- ja c-profiilien poikkileikkausarvot

POIKKILEIKKAUSARVOT C-PROFIILI

C-PROFIILI 
C-H-50-13-T

Puristus
Taivutus v-v akselin suhteen

(Taivutus uuman tasossa)
Taivutus u-u akselin suhteen

(Taivutus uuman suhteen)

Uuman
korkeus  

H
mm

Materiaali-
paksuus

T
mm

βg

Aeff/Ag

NcRd

kN

Weffv1
104

mm3

McRdv1

kNm

Weffv2
104

mm3

McRdv2

kNm

Weffu1
104

mm3

McRdu1

kNm

Weffu2
104

mm3

McRdu2

kNm

200 1.5
2.0

0.48
0.57

71.6
113.6

2.05
3.09

6.51
9.82

2.05
3.09

6.51
9.82

0.35
0.47

1.12
1.50

0.24
0.37

0.77
1.18

250 1.5
2.0

0.41
0.49

70.7
113.0

2.58
3.93

8.20
12.50

2.58
3.93

8.20
12.50

0.36
0.48

1.13
1.51

0.23
0.36

0.74
1.14

300 1.5
2.0

0.36
0.43

69.9
112.3

3.11
4.77

9.89
15.19

3.11
4.77

9.89
15.19

0.36
0.48

1.14
1.53

0.22
0.35

0.71
1.11

350 1.5
2.0

0.32
0.38

69.2
111.5

3.64
5.62

11.59
17.89

3.64
5.62

11.59
17.89

0.36
0.48

1.15
1.54

0.21
0.34

0.68
1.08

POIKKILEIKKAUKSEN KESTÄVYYDEN MITOITUSARVOT C-PROFIILI

C-PROFIILI 
C-H-50-13-T

Poikkileikkausarvot

Uuman
korkeus  

H
mm

Materiaali-
paksuus

T
mm

Ag

mm2

m

kg/m

Iyg
106

mm4

Wyg
104

mm3

Izg
105

mm4

Wzg
103

mm3

It

mm4

Iw
109

mm6

upp

mm

vpp

mm

ulk

mm

vlk

mm

∝

200 1.5
2.0

467
624

3.67
4.90

2.66
3.52

2.68
3.56

1.38
1.80

3.69
4.84

332
799

1.06
1.37

11.1
10.9

99.3
99.0

-30.2
-29.7

0.0
0.0

0.0
0.0

250 1.5
2.0

540
722

4.24
5.66

4.56
6.05

3.67
4.88

1.46
1.90

3.75
4.91

384
924

1.76
2.27

9.6
9.4

124.3
124.0

-27.1
-26.7

0.0
0.0

0.0
0.0

300 1.5
2.0

613
820

4.82
6.43

7.13
9.47

4.78
6.36

1.52
1.97

3.79
4.97

436
1050

2.66
3.44

8.4
8.3

149.3
149.0

-24.6
-24.2

0.0
0.0

0.0
0.0

350 1.5
2.0

686
918

5.39
7.20

10.47
13.92

6.01
8.00

1.57
2.03

3.82
5.01

488
1175

3.77
4.88

7.5
7.4

174.3
174.0

-22.6
-22.2

0.0
0.0

0.0
0.0

10 11



yksiaukkoinen c100-orsi lujuus

C 11/50/100/50/11 C-Orsi tasaisesti kuormitettu
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yksiaukkoinen c120-orsi lujuus

C 11/50/120/50/11 C-Orsi tasaisesti kuormitettu
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yksiaukkoinen c150-orsi lujuus

C 11/50/150/50/11 C-Orsi tasaisesti kuormitettu
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yksiaukkoinen c200-orsi lujuus

C 11/50/200/50/11 C-Orsi tasaisesti kuormitettu
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yksiaukkoinen c250-orsi lujuus

C 11/50/250/50/11 C-Orsi tasaisesti kuormitettuna
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yksiaukkoinen c300-orsi lujuus

C 11/50/300/50/11 C-Orsi tasaisesti kuormitettuna
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yksiaukkoinen z100-orsi lujuus

Z 11/50/100/50/11 Z-Orsi tasaisesti kuormitettu, Paine
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yksiaukkoinen z120-orsi lujuus

Z 11/50/120/50/11 Z-orsi tasaisesti kuormitettuna
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yksiaukkoinen z150-orsi lujuus

Z 11/50/150/50/11 Z-orsi tasaisesti kuormitettu
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kaksiaukkoinen z150-orsi lujuus

Z 11/50/150/50/11 Z-orsi tasaisesti kuormitettu
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yksiaukkoinen z200-orsi lujuus

Z 11/50/200/50/11 Z-Orsi tasaisesti kuormitettu
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kaksiaukkoinen z200-orsi lujuus
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yksiaukkoinen z250-orsi lujuus

Z 11/50/250/50/11 Z-orsi tasaisesti kuormitettu
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kaksiaukkoinen z250-orsi lujuus

Z 11/50/250/50/11 Z-orsi tasaisesti kuormitettu
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asennus

Asennus
Kevytorsien asennus on erittäin helppoa ja nopeaa. 

Orret kiinnitetään pulttiliitoksilla esiporattuihin reikiin 

tai itseporautuvilla ruuveilla. Asennuksen edulli-

suus perustuu työn nopeuteen ja esivalmistettuihin 

rakenneosiin, joita ei tarvitse maalata ja rei’ittää. 

Rakennusosien keveyden ja hyvän pakkattavuuden 

ansiosta rahtikustannukset ovat pienet.

Kevytorsien asennuksesta on hyvä saada suunnit-

telijalta kirjallinen asennuskaavio.

Asennusohjeesta tulisi selvitä ainakin  
seuraavat asiat:
•	 projektitiedot

•	 suunnittelija

•	 asentaja

•	 materiaaliluettelo ja sijoituskaavio

•	 osien varastointi työmaalla

•	 kuljetuspakkausten käsittely työmaalla

•	 asennuskalusto

•	 asennusvaiheet

•	 ruuviliitokset

•	 asennusaikainen tuenta

•	 asennustoleranssit

•	 rakenteiden kelpoisuus ja laadunvalvonta

Rakenneosia asennettaessa niitä ei saa pakottaa 

paikoilleen siten, että syntyy haitallisia muodonmuu-

toksia ja rasituksia. Ohutlevyrakenteet ovat herkkiä 

paikallisille vaurioille ja sen vuoksi asennettaessa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että esimerkik-

si lommoja ja muita vaurioita ei synny rakenneosiin.

Katto-orret eivät yleensä tarvitse asennusaikaista 

tukea, mutta pidemmillä jänneväleillä ja suuremmilla 

kattokaltevuuksilla tarve tulee tarkastaa. Z-katto-

orret on aina asennettava siten, että niiden ylälaippa 

osoittaa harjalle päin, kuva 1. Lisäksi Z-orren ala-

laippa täytyy asentaa irti ristikon yläpaarteesta tai 

palkista noin 10 mm. (kuva 1).

 

Ennen asennustöiden aloittamista on tutustuttava 

työselitykseen, piirustuksiin, asennussuunnitelmaan 

ja laadunvalvontasuunnitelmaan. Aineiden, tarvikkei-

den, asennusosien ja kevytorsien vastaanottotar-

kastuksessa on tarkastettava rahtikirjat, lähetyslistat, 

kuljetusvauriot ja käsittelyvauriot. Tärkeätä on tode-

ta, että aineet ja tarvikkeet ovat standardien mukai-

sia tai että niillä on varmennetut käyttöselosteet.

Asennustyössä on hyvä kiinnittää huomiota 
ainakin seuraaviin seikkoihin:
•	 rakenteiden sijainti

•	 rakenteiden suoruudet

•	 kulmat

•	 osien liittyminen toisiinsa

•	 päämitat

•	 muut mitat

•	 aineiden, tarvikkeiden ja osien käsittely,  

nostot ja varastointi

•	 telineet

•	 ruuvien ja muttereiden kiristys ja lukitus

Ennen orsien asennustyötä on huomioitava asen-

nusjärjestys. Suunnittelijan laatiman asennuskaavion 

mukaisesti orsiniput nostetaan oikeille paikoille. 

Kuva 1. Z-orren asennus. 

n. 10 mm

1.	 Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi: 
	 Z 200 x 1,00
2.	 Tyyppinumero: Taulukko 9.
3.	 Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:  
	 Kantavat rakenteet, ulkoseinät, katot ja lattiat sekä elementit rakentamiseen
4.	 Valmistaja:  
	 Aulis Lundell Oy, LUNDELL-PROFILE, Nummenpääntie 6, 09430 Saukkola, FINLAND
5.	 Mahdollinen valtuutettu edustaja: N/A
6.	 Suoritustason pysyvyyden arviointi järjestelmässä: 2+
7.	 Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi EN 1090-1:2009+A1,  
	 jonka tuotannon sisäisen vaatimustenmukaisuustodistuksen antoi Eurofins Expert Services Oy 
	 0809-CPR-1079
8.	 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA): N/A
9.	 Suoritustasot:

SUORITUSTASOILMOITUS
Kantavat teräsrakenteet 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 305/2011
Nº  002_DoP_1090

Eurofins Expert Services Oy on vahvistanut suoritustason pysyvyyden arvioinnin ja varmentamisen  
vaatimuksenmukaisuustodistuksella 0809-CPR-1079. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti  
yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. 
		
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lohja 20.2.2023, Leena Lundell, hallituksen puheenjohtaja

Tuotetyypin tunnistuskoodi: 	 RY, SKY, ProfAL, Z, C, U, HTL, KOOLARI		  EN 1090-1:2009+A1:2011
Paloluokitus:	 A1		  EN 1090-1:2009+A1:2011
Myötölujuus Re:	 ≥ 350 Mpa		  EN 1090-1:2009+A1:2011
Murtolujuus Rm:	 ≥ 420 Mpa		  EN 1090-1:2009+A1:2011
Ympäristövaikutus:	 Vaaralliset aineet: Ei		  EN 1090-1:2009+A1:2011
	 Haitallinen sisäilmalle: Ei		  -		
	 Vaarallista jätettä: Ei		  -	
Materiaali:	 S350GD+Z		  EN10346:2009 
Hitsattavuus:	 Materiaalien EN standardien mukaan		  EN 1090-1:2009+A1:2011
Kestävyys:	 Asiakkaan suunnitelmien ja vaatimusten mukaan	 EN 1090-1:2009+A1:2011
Mittojen ja muotojen toleranssit:	 EN 1090-2, toteutusluokka EXC2		  EN 1090-1:2009+A1:2011

Olennaiset ominaisuudet	 Suoritustaso	 Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät:

34 35



Aulis Lundell Oy
Puh 020 7341 400
myynti@aulislundell.com | www.aulislundell.com

Ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta  
on ollut vuodesta 2004.

Sertifioitu järjestelmä on ollut  
vuodesta 2004.


